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주         소 :

성적서번호 : 

대   표   자 : 

업   체   명 : 

미끄럼방지 튜브매트시   료   명 :

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

KS M 1991 : 2015 (GC/MS)-％DIDP 검출안됨

KS M 1991 : 2015 (GC/MS)-％DBP 검출안됨

KS M 1991 : 2015 (GC/MS)-％BBP 검출안됨

KS M 1991 : 2015 (GC/MS)-％DEHP 검출안됨

KS M 1991 : 2015 (GC/MS)-％DnOP 검출안됨

KS M 1991 : 2015 (GC/MS)-％DINP 검출안됨

- Method Detection Limit -
 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) : 0.005 ％
 Di-n-octyl phthalate (DnOP) : 0.005 ％
 Dibutyl phthalate (DBP) : 0.005 ％
 Benzylbutyl phthalate (BBP) : 0.005 ％
 Diisononyl phthalate (DINP) : 0.005 ％
 Diisodecyl phthalate (DIDP) : 0.005 ％

* 용 도 : 품질관리용

  비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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